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Smary o wysokiej wydajnosci

Dane techniczne

Gama Carbon

Placéwka R&D firmy Rock Oil opracowata kolejng generacje w 100% syntetycznych olejéw do samochodéw
wyscigowych - Serie Carbon. Osiggniecie to, w potgczeniu z szeroko zakrojonymi testami przeprowadzanymi w
tym zakresie wraz z wiodgcymi druzynami wyscigowymi, spowodowato znaczacy przetom w dziedzinie wydaj-
nosci smarow. Wiodaca na rynku technologia dodatkow zostata potgczona z trzema rodzajami zaawansowa-
nych syntetycznych produktow nowej generaciji. Niezalezne testy wykazaty, ze tradycyjne syntetyczne estrowe
oleje bazowe typu polarnego wykazujg powinowactwo do wewnetrznych powierzchni silnika, co obecnie moze
niekorzystnie wptywac na ochrone przed zuzyciem. (Estry te moga konkurowac z dodatkami na powierzchni, co
zmniejsza wydajnosc dodatkéw). Nasze najnowsze niepolarne estry o ekstremalnej wydajnosci nie konkurujg na
powierzchni z dodatkami przeciwzuzyciowymi. Skutkiem tego jest znaczgca zmiana w ochronie przed zuzyciem,
jaka wykazujg produkty z serii Carbon, przedstawiona ponizej:

Sekwencja IV-A (ASTM D6897) jest wyznacznikiem w przemysle naftowym flat tappet valvetrain wear test.

- API SL Limit = 120 mikronéw maksymalne zuzycie na ttokach krzywkowych (cam lobes)
* API SM & SN Limit = 90 mikrondw maksymalne zuzycie na ttokach krzywkowych
* Rock Oil Carbon 5W-30 = 26 mikrondw

Poza doskonatg ochrong przed zuzyciem, aby uwolni¢ petng moc silnika Rock Oil, seria Carbon zostata opraco-
wana tak, aby znaczaco zmniejszyc tarcie przez wykorzystanie unikalnej technologii organicznych modyfikato-
row tarcia.

Wtasciwosci i korzysci

Trojsyntetyczna formuta - obejmuije: niepolarny ester syntetyczny, polialfaolefiny (PAO) oraz w petni synte-
tyczny olej bazowy nowej generacji. Doskonata odpornosé na statg utrate lepkosci (Permanent Viscosity Loss -
PVL), dzieki zastosowaniu aktywnych, samoodnawialnych modyfikatoréw lepkosci - szczegdlnie wazne dla wy-
soko obcigzonych silnikéw wyscigowych o matej toleranciji. Wyjatkowo niska lotnos¢ NOACK - powoduije bardzo
niskie zuzycie oleju. Niezréwnana ochrona przed zuzyciem - szczegdlnie wazne dla zastosowan wyscigowych.

Specyfikacja serii Carbon firmy Rock Oil

Wszystkie rodzaje: API SN, SM, CF
Tylko OW - 40: BMW LL-01, MB 229.5, PORSHE A40, NISSAN GTR
Tylko 10W - 60: Modele BMW ‘W’

Uwaga: Produktéw serii Carbon nie zaleca do zastosowan drogowych, w ktérych pojazdy wyposazone sg w urza-
dzenia do oczyszczania spalin, w szczegdlnosci filtry czastek statych (Diesel Particulate Filters — DPF’s).
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Typowe wtasciwosci fizyczne

Lepkos¢ SAE (J300) | 5W-30 OW-40 10W-50 10W-60
Gestosc w 150C 0,863 0,851 0,860 0,857
(ke/l)

Gestosc w 400C 69,0 82.0 17.0 169.0

(cSt)

Gestosc¢ w 1000C 1.5 14.6 17.6 24,3

(cSt)

Wskaznik lepkosci 160 186 166 175

Lepkos¢ CCS (cP) 6400 w -300C 5800 w -350C 6000 w -250C 6400 w -250C
Lepkos¢ HT/HS w 3.7 4,5 5.5 6,5

1500C (cP)

Catkowita liczba 8.0 8,0 8.0 8,0
zasadowa

(mg KOH/g)

Temperatura ptynie- | -400C -400C -400C -400C

cia

Temperatura zaptonu | 2400C 2400C 2400C 2400C
Lotnos¢ NOACK w Strata 5% Strata 6% Strata 4,5% Strata 5,5%
2500C

Tendencja do spieniania:

Sekw. I/1I/11l (24,5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0
0(/93,500)

Sekw. IV (150 0 0 0 0

o()

Kolor Bursztynowy Bursztynowy Bursztynowy Bursztynowy
Kod produktu - - - -






